FITAS DE ACO CARBONO
COMPOSICAO QUIMICA (% EMPESO )

APLICACOES

PRODUTOS EQUIVALENTES C Mn P Méx. S Max.

Auto-pecas, ferragens, fechaduras e dobradicas, ilhéses,

SAE 1020 1020 0,18% - 0,23% 0,30% — 0,60% 0,04% 0,05% : ~
fivelas, rebites e botdes, etc.
Molas em geral, arruelas, anéis e pinos elasticos,
0f — 0, 0f — 0, 0, 0,
SAE 1045 VT 45 / AISI 1045 0,43% - 0,50% 0,60% — 0,90% 0,04% 0,05% abracadeiras, correntes e dobradicas, etc.
SAE 1070/75  AISI 1070/ DIN C67S (1.1231)  0,65% — 0,75% 0,60% — 0,90%  0,04% 0,05% Aol B Gleiel, LG, SN @ e EEslions,

abracadeiras, correntes e dobradicas, etc.

Serras de fita (carne, espuma e madeira), facas industriais,

SIE TS - 0,70% - 0,80% 0,50% - 0,80% 0,04% 0,05% calcos de precisdo, laminas raspadoras, serra para corte de

TEMP )
pedra, serras circulares.

SAE 1095 Serras de fita (carne, espuma e madeira), facas industriais,

TEMP AISI 1095 / DIN C100S (1.1274) 0,90% — 1,04% 0,30% — 0,50% 0,04% 0,05% calcos de precisao, laminas raspadoras, serra para corte de
pedra, serras circulares.

RISIONVEIES[0]gl Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com


http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com

